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Infrastrulctur

Die Infrastruktur hat einen wesentlichen Einfluss darauf, wie le-
benswert eine Gemeinde, eine Stadt, eine Region oder ein ganzes
Land ist. Infrastruktur schafft die Voraussetzungen dafiir, dass
Menschen morgens zur Arbeit kommen und abends zuriick, dass
Sie am Fluss spazieren gehen konnen oder abends ins Theater
fahren. Bei der Ausgestaltung von Infrastruktur spielt Betonwerk-
stein wegen seiner Asthetik und Funktionalitit eine wichtige Rolle.

Bodenbelage und Treppen missen so-
wohl innen als auch auBen extrem dauer-
haft sein. Dies driickt sich in einem hohen
VerschleiBwiderstand und Frost-Tausalz-
widerstand aus. Besonders deutlich wird
es bei Blindenleitstreifen mit ihrer klaren
Kanten- und Oberflachenstruktur. Damit

die Leitstreifen auf Dauer ihre Funktion
erflllen konnen, muss die Form und Farbe
Uber Jahre hinweg erhalten bleiben. Die
Qualitat sollte nicht nur den einschlagigen
Normen entsprechen. In der Praxis ist
aufgrund der Belastung insbesondere
beziglich Frost-Tausalz-Widerstand eine

Qualitat erforderlich, die Gber diese
Normen hinausgeht. Hochleistungsbetone
erflllen diese hohen Anforderungen.

Mit Betonwerkstein belegte Béden bieten
gegeniber meist sehr unebenen Natur-
steinflachen einen deutlich hoheren Geh-
komfort. Die Oberflache kann ganz nach
Wunsch ausgefihrt werden, so dass die
Befahrbarkeit mit dem Rollstuhl oder Rol-
lator gezielt ermdglicht werden kann.

Betonwerkstein kann auch in den derzeit
im Trend liegenden groBformatigen
Platten hergestellt werden. Damit wird
den Winschen vieler Architekten ent-
sprochen. Mit dem Betonbodensystem
TERRAPLAN ist sogar eine weitgehend
fugenlose Ausflihrung 6ffentlicher Fla-
chen moglich.

In der Ausschreibung fiir viele Bauvor-
haben ist die Rutschhemmung festgelegt.
Sie wird durch Prifung auf der schiefen
Ebene in R-Gruppen von R 9 bis R 13
eingeteilt, wobei R 13 die maximale
Rutschhemmung bezeichnet. Auch die
Unterhaltsreinigung ist ein Pluspunkt von
Oberflachen aus Betonwerkstein, da sie
bei Verwendung geeigneter Reinigungs-



mittel und -verfahren relativ einfach und
effektiv durchfihrbar ist.

Briicken werden ublicherweise als vor-
gespannte Ortbetonkonstruktionen mit
groBem zeitlichem und wirtschaftlichem
Aufwand erstellt. Fir FuBgangerbriicken
wird Carbonbeton zunehmend als wirt-
schaftliche Alternative zum Stahlbeton
und Stahl diskutiert. Ganz ohne Stahlbe-
wehrungen ist die Herstellung von schlan-
ken, leichten und flexibel gestaltbaren
Bauteilen fir solche Briicken im Fertig-
teilwerk méglich. Da Carbonbewehrungen
nicht korrodieren, kdnnen sehr geringe
Betondeckungen realisiert werden.



Mobilitat

Unser Verstandnis von Mobilitat befindet sich mitten in einem
Wandlungsprozess. Das Auto als zentrales Fortbewegungsmittel
wird durch neue Konzepte abgelodst. Ansatzpunkte sind der ver-
starkte Ausbau des offentlichen Nahverkehrs, die Schaffung von
fuBganger- und fahrradfreundlichen Innenstadten sowie die For-
derung von Elektroautos. Parkflachen speziell fiir E-Autos und
Car-Sharing Modelle sollen die Verkehrsteilnehmer zu emissions-
armeren Fortbewegungsmodellen lenken.
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Das Ziel der Senkung bzw. Vermeidung weiteren Ansatzpunkt zur Verringerung
von Emissionen ist in Zeiten hoher Stick- der Schadstoffwerte im urbanen Bereich:
oxidbelastung und drohender Fahrverbote  Bereits entstandene schadliche Emissi-
in den Innenstéadten sehr prasent. Dort, onen konnen direkt vor Ort neutralisiert
wo Emissionen nicht vermieden wer- werden. Dahinter steckt das Prinzip der
den konnen, bietet Betonwerkstein auf Photokatalyse, einer durch Licht ausge-

dem Boden und an der Fassade einen |6sten chemischen Reaktion des WeiBpig-




ments Titandioxid. Dieses wird auf die
Oberflache des Betonwerksteins aufge-
bracht oder direkt bei der Herstellung des
Betons beigemischt. Durch die natirliche
UV-Einstrahlung wirkt das Pigment als
Katalysator. Es wandelt umweltschadliche
Stickoxide in unschadliche Verbindun-
gen (Nitrate) um. Ohne auf &sthetische
Aspekte bei den Belagen verzichten zu
missen, liefert der entsprechend herge-
stellte Betonwerkstein hier einen Beitrag
zur Verbesserung der Luftqualitat.

Vorangetrieben wurde die Forschung

auf diesem Gebiet durch HelioClean und
PureBau, zwei vom Bundesministerium fir
Bildung von Forschung geforderte Projek-
te zur Erforschung nanotechnologisch
funktionalisierter Baustoffe zur solarkata-
lytischen Luft- und Oberflachenreinigung.
Die bestmdgliche Schadstoffreduktion
wird erreicht, wenn Titandioxid nicht nur
am Boden, sondern auch bei Fassaden
und Dachflachen eingesetzt wird und so
auf einer méglichst groBen Flache seine
photokatalytische Wirkung entfalten kann.
(www.purebau.com, www.helioclean.com)

Auch das Treibhausgas CO, wird durch
Oberflachen auf Zementbasis wie Beton-

werkstein zum Teil neutralisiert. Das
Material absorbiert im Verlauf seiner
Lebensdauer langsam CO, aus der Luft.
Diese Umkehrreaktion der bei der Ze-
mentherstellung erfolgenden Calcinierung
heiBt Carbonatisierung.




LLebensraume

Offentliche Plitze, Wege und Anlagen werden zu gelungenen Le-
bensraumen, wenn durchdachte Konzepte und funktionale Mate-
rialien wie Betonwerkstein zur Anwendung kommen. Zur Lebens-
qualitat in Stadten tragt besonders die Asthetik und praktische
Eignung der Umgebung bei. Aber auch Aspekte wie das Mikrokli-
ma oder die Erhaltung im Zeitablauf sind nicht zu unterschatzende
Faktoren dafiir, ob der Mensch sich in seiner Umgebung wohlfiihlt.

Betonwerkstein erflllt in vielerlei Hinsicht
die asthetischen Anforderungen, die an
6ffentliche Lebensraume gestellt werden.
Das Material wirkt — besonders bei Ver-
wendung von Weisszement als Bindemit-
tel = hell und freundlich. Es bietet eine
Fille kreativer Gestaltungsmaéglichkeiten.

Treppen aus Betonwerkstein sind dauer-
haft und bieten eine hohe Oberflachen-
und Kantenqualitat.

Ein Qualitatsaspekt o6ffentlicher Berei-
che ist ein angenehmes Mikroklima. Hier
spielt der Solar Reflectance Index (SRI)

des gewahlten Materials eine wichtige
Rolle. Im Sommer heizen sich 6ffentli-
che Raume in Schonwetterperioden so
sehr auf, dass die Gesundheit der sich
dort aufhaltenden Menschen unter der
Warme leidet. Auf Basis von Weisszement
hergestellter Betonwerkstein hat einen
glnstigen SRI-Wert, die Warme wird
durch die Helligkeit des Materials einfach
wieder abgestrahlt und nicht gespeichert.
Dieses auch als Albedo-Effekt bezeich-
nete Ruckstrahlvermdgen heller Oberfla-
chen fihrt zu héherer Lebensqualitét in
der Stadt.

Mitentscheidend fir die Aufenthaltsqua-
litat 6ffentlicher Platze und Einrichtun-
gen ist die Sauberkeit. Wie anfallig sind
die Oberflachen flr Verschmutzungen?
Wie stark haften einmal entstandene
Verunreinigungen an? Vor dem Hinter-
grund dieser Fragestellungen erweisen
sich Betonwerksteinoberflachen haufig
als Material der Wahl, denn sie entfal-
ten unter bestimmten Bedingungen
Selbstreinigungskréfte. Wie schon bei
der Luftreinhaltung spielt auch hier das
Prinzip der Photokatalyse eine Rolle.
Unter Einwirkung von UV-Strahlung auf
das WeiBpigment Titandioxid wird die



Selbstreinigung in Gang gesetzt. So kann
eine unerwlinschte Patina der Boden-
belédge und Treppen in Form von Moos,
Algen oder sonstigen organischen Verun-
reinigungen vermieden werden.
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